
(_CA)  BALDOSAS CERAMICAS 
  
  
  

                              
  
  

                               
  
  
  
(_CA01) Neurrien ezaugarriak: luzera, zabalera eta lodiera / 
 Características dimensionales: longitud, anchura y grosor. 
 10eko baldosa-sorta / Serie de 10 piezas. 
 UNE EN ISO 10545-2:1998 
 
(_CA02) Neurrien ezaugarriak: aldeen zuzentasuna, ortogonaltasuna, kurbadura eta kopadura / 
 Características dimensionales: rectitud de los lados, ortogonalidad, curvatura y alabeo. 
 10eko baldosa-sorta / Serie de 10 piezas. 
 UNE EN ISO 10545-2:1998 
 
(_CA03) Gainaldearen itxura / Aspecto superficial. 
 30eko baldosa-sorta / Serie de 30 piezas. 
 UNE EN ISO 10545-2:1998 
 
(_CA04) Ur-zurrupamena / Absorción de agua. 
 10eko baldosa-sorta / Serie de 10 piezas. 
 UNE EN ISO 10545-3:1997 
 
(_CA05) Malguarazte-indarrarekiko jasamena / Resistencia a la flexión. 
 10eko baldosa-sorta / Serie de 10 piezas. 
 UNE EN ISO 10545-4:1997 
 
(_CA06) Urradura handiarekiko jasamena. Esmalteztatu gabeko baldosak / 
 Resistencia a la abrasión profunda. Baldosas no esmaltadas. 
 5eko baldosa-sorta / Serie de 5 piezas. 
 UNE EN ISO10545-6:1998 
 
(_CA07) Gainaldeko urradurarekiko jasamena. Esmalteztatutako baldosak / 
 Resistencia a la abrasión superficial. Baldosas esmaltadas. 
 19eko baldosa-sorta / Serie de 19 piezas. 
 UNE EN ISO10545-7:1999 
 
(_CA08) Zabalkuntza termiko lineala / Dilatación térmica lineal. 
 2ko baldosa-sorta / Serie de 2 piezas. 
 UNE EN ISO 10545-8:1997. 
 Eske-egileak mekanizatutako probeta / Probeta mecanizada por el peticionario 
 Laborategiak mekanizatutako probeta / Probeta mecanizada por el laboratorio 
 
(_CA09) Bero-aldakuntzekiko jasamena / Resistencia al choque térmico. 
 5eko baldosa-sorta / Serie de 5 piezas. 
 UNE EN ISO 10545-9:1997 
 



(_CA10) Zartakaiztasuna. Esmalteztatutako baldosak / Resistencia al cuarteo. Baldosas esmaltadas. 
 5eko baldosa-sorta / Serie de 5 piezas. 
 UNE EN ISO 10545-11:1997 
 
(_CA11) Izoztearekiko jasamena / Resistencia a la helada. 
 10eko baldosa-sorta / Serie de 10 piezas. 
 UNE EN ISO10545-12:1997 
 
(_) Hezetasunagatiko zabalkuntza / Determinación de la dilatación por humedad 
 5eko baldosa-sorta / Serie de 5 piezas. 
 UNE EN ISO 10545-10:1997 
 
(_CA13) Kimikazko erasoekiko jasamena / Resistencia química 
 5eko baldosa-sorta / Serie de 5 piezas. 
 UNE EN ISO 10545-13:1998 
 Esmalteztatutako baldosak / Baldosas esmaltadas 
 Esmalteztatu gabeko baldosak / Baldosas no esmaltadas 
 
(_) Orbanekiko jasamena / Determinación de la resistencia a las manchas 
 5eko baldosa-sorta / Serie de 5 piezas. 
 UNE EN ISO 10545-14:1998 
 
(_CA14) Gainaldeko marradurarekiko gogortasuna Mohs-en arabera / 
 Dureza al rayado de la superficie según Mohs. 
 3ko baldosa-sorta / Serie de 3 piezas. 
 UNE 67.101:1 985/ 67101/1M 
 
(_CA15) Oratzeko mortairuaren itsasgarritasuna / 
 Determinación de la adherencia al mortero de agarre. 
 UNE EN 1015-12:2000  

10eko zehaztapen-sorta / Serie de 10 determinaciones 
 Laborategian (eske-egileak prestatutako probetak) / 
 En laboratorio (probetas preparadas por el peticionario) 
 In situ (eske-egileak zulatutako probetak) / 
 In situ (probetas tal adradas por el peticionario) 
 
 


