
(_RB) HORMIGOIZKO BLOKEAK / BLOQUES DE HORMIGON  
  
(OHARRA: Bai osagai idor trinkoetarako, bai osagai idor arinetarako. Osagai idor arinetako produktu-araua 
127.030:1999a da) 
(NOTA: Tanto para áridos densos como para áridos ligeros. La norma de producto para áridos ligeros es la 
127.030:1999) 
  
  
(_RB01) Neurriak eta forma begiratzea / Dimensiones y comprobación de forma. 
 6ko zati-sorta / Serie de 6 piezas. 
 UNE 41.167 :1989 EXPERIMENTAL 
 
(_____)      Itxuraren ezaugarriak / Características de aspecto 
 6ko zati-sorta / Serie de 6 piezas. 
 UNE 41.166/1:1989 EXPERIMENTAL 
 UNE 41.166/2:1989 EXPERIMENTAL 
 Oharra: 2000ko bertsioak baliogabetuta, baina RB-90a rengatik indarrean. 
 Nota: Anuladas por versión del 2000 pero en vigor por RB-90 
 
(_RB02) Sekzio gordina, garbia eta bete-indizea / Sección bruta, sección neta e índice de macizo. 
 3ko zati-sorta / Serie de 3 piezas. 
 UNE 41.168: 1989 EXPERIMENTAL 
 
(_RB03) Ur-zurrupamena / Absorción de agua. 
 3ko zati-sorta / Serie de 3 piezas. 
 UNE 41.170:1989 EXPERIMENTAL 
 
(_RB04) Zurrupamena / Succión. 
 3ko zati-sorta / Serie de 3 piezas. 
 UNE 41.171: 1989 EXPERIMENTAL  
 
 (_RB05) Batez besteko pisua eta itxurazko trinkotasuna / Peso medio y densidad aparente media. 
 6ko zati-sorta / Serie de 6 piezas. 
 UNE 41.169: 1989 EXPERIMENTAL / RB-90 
 
(_____) Hormigoiaren benetako trinkotasun neurria / Densidad real del hormigón 
 3ko zati-sorta / Serie de 3 piezas. 
 UNE 41.169:1989 EXPERIMENTAL 
 (Hormigoia arrunta, arina eta erdiarina moduetan sailkatzeko /  
 Para clasificar el hormigón en normal, ligero y semiligero) 
  
(_RB06) Saka-indarrarekiko jasamena / Resistencia a la compresión. 
 6ko zati-sorta / Serie de 6 piezas. 
                  UNE 41.172: 1989 EXPERIMENTAL 
 UNE 41.172/1M: 1993 EXPERIMENTAL 
 


