
(_CL)  ZERAMIKAZKO ADREILUAK / LADRILLOS CERAMICOS 
  
  
(_CL01)  Neurri eta formazko ezaugarriak. Akatsak / 
  Características dimensionales y de forma. Defectos. 
  6ko adreilu-lagina / Muestra de 6 ladrillos. 
  UN E 67.019 EXPERIMENTAL:1996 / 67.030:1985 / RL-88 
  
(_CL02)  Ur-zurrupamena / Absorción de agua. 
  3ko adreilu-lagina / Muestra de 3 ladrillos. 
  UNE 67.027:1984 
  
(_CL03)  Ur-zurrupaketa / Succión de agua. 
  3ko adreilu-lagina / Muestra de 3 ladrillos. 
  UNE 67.031:1985 
  
(_CL06)  Orea / Masa. 
  6ko adreilu-lagina / Muestra de 6 ladrillos. 
  RL-88  
  
(_CL07)  Itxurazko trinkotasun-neurria / Densidad aparente. 
  6ko adreilu-lagina / Muestra de 6 ladrillos. 
  UNE 67.019 EXPERIMENTAL:1996 
 
(_CL08) Saka-indarrarekiko jasamena / Resistencia a compresión. 
 6ko adreilu-lagina / Muestra de 6 ladrillos. 
 UNE 67.026:1994 EX 
 UNE 67.026:1995 EX/1M 
 
(_CL09)  Labe elektrikoan kolorea ikusteko erretzea / 
  Cocción en horno eléctrico para comprobación de color. 
  6ko adreilu-lagina / Muestra de 6 ladrillos. 
  UNE 67.019 EXPERIMENTAL:1996 
  
(_CL10)  Karezko inklusioak zehaztea / Determinación de inclusiones calcáreas. 
  6ko adreilu-lagina / Muestra de 6 ladrillos. 
  UNE 67.039 EXPERIMENTAL:1993 
  
(_CL11)  Hezetasunagatiko harrokuntza / Expansión por humedad. 
  6ko adreilu-lagina / Muestra de 6 ladrillos. 
  UNE 67.036:1999 
  
(_CL12) Adreilua hauts egitea 7 eta 30 egunetan / Eflorescencias en fábrica de ladrillo a 7 y 30 días. 
  18ko adreilu-lagina / Muestra de 18 ladrillos. 
 


