
 
(AM) MORTAIRUAK / MORTEROS 
 
  

 
 
 
(AM001) Laginak hartzea / Toma de muestras. 
 UNE EN 1015-2:1999 
 
(AM004) Saka-indarrarekiko eta malguarazte-indarrarekiko jasamena /  
 Resistencia a compresión y flexión. 
 3ko probeta-sorta eta aldi bat / Serie de 3 probetas y una edad. 
 UNE EN 1015-11:2000 
 
(AM007) Itsasgarritasuna zehaztea / Determinación de la adherencia. 
 10eko zehaztapen-sorta / Serie de 10 determinaciones 
 UNE EN 1015-12:2000 
 Laborategian (eske-egileak prestatutako probetak) / 
 En laboratorio (probetas preparadas por el peticionario) 
 "In situ" (eske-egileak zulatutako probetak) /  
 "In situ" (probetas taladradas por el peticionario) 
  
 


