
(_RP) IGELTSEROTZA-UNITATETARAKO KARTOI-IGELTSUZKO XAFLAK / PLACAS DE YESO 
LAMINADO PARA UNIDADES  DE ALBAÑILERIA 
  
 
 
(_RP01)   Itxura, neurriak eta forma / Aspecto, dimensiones y formato. 
 3ko xafla-sorta / Serie de 3 placas. 
 UNE 102.035:1998, UNE 102.035:1983 
 
(_RP02) Azalera-unitateko masa / Masa por unidad de superficie 
 3ko probeta-sorta/ Serie de 3probetas. 
 UNE 102.035:1988 
 
(_RP03) Talka-indar gogorrarekiko jasamena / Resistencia al impacto. 
 3ko probeta-sorta / Serie de 3 probetas. 
 UNE 102.035:1988 
 
(_RP04) Malguarazte-indarrez haustea / Rotura mecánica a flexión. 
 6ko probeta-sorta / Serie de 6 probetas. 
 UNE 102.035:1988 
 
(_RP05) Markaketa zeinkatzea / Identificación de marcado. 
 3ko xafla-sorta / Serie de 3 placas. 
 UNE 102.035:1988 
 
(_RP06) Ur-zurrupamena / Capacidad de absorción de agua. 
                 6ko probeta-sorta / Serie de 6 probetas. 
 UNE 102.035:1988 
 


