
(_CT) ZERAMIKAZKOTEILAK / TEJAS CERAMICAS 
  
  

           
  
  
(_CT01) Geometriazko ezaugarriak eta egitura-akatsak / 
 Características geométricas y defectos estructurales. 
   10eko teila-lagina / Muestra de  10 tejas. 
 UNE-EN 1304:1999 
 UNE-EN 1304/1A:2000 (Akats zuzenketa / Corrección de errores) 
 UNE-EN 1024:1997 
  
(_CT02) Urarekiko iragazkortasuna / Permeabilidad al agua. 
 10eko teila-lagina / Muestra de  10 tejas. 
 UNE-EN 539-1:1995 (Método 2) 
  
(_CT03) Izoztearekiko jasamena / Heladicidad. 
 13ko teila-lagina / Muestra de  13 tejas. 
 UNE-EN 539-2:1999 METODO C 
  
(_CT05) Malguarazte-indarrarekiko jasamena / Resistencia a flexión. 
 10eko teila-lagina / Muestra de  10 tejas. 
 UNE-EN 538:1995 
  
(_CT06) Karezko inklusioak zehaztea / Inclusiones calcáreas 
 6ko teila-lagina / Muestra de  6 tejas. 
 UNE 67.039 EX:1993 
 


